Holzlasur KALDET 270

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Volldeklaration

Farbténe

Farbkarte

Die Darstellung kann
bedingt durch Ihre
Ausgabegeréte abweichen.

Alle Farbtone sind
untereinander mischbar.
Fir AuRenbereich nur
Farbtdne fir auRen
mischen.

Farblos entspricht den
Kriterien fur LIVOS-neutral-
Produkte fur Allergiker,
Geruchs- und
Chemikaliensensible.

Im Innenbereich fur Massivholzer, Furniere, OSB und Multiplex. Fir
Schrankinnenteile geeignet. Im Auf3enbereich fiir Massivholzer. Nicht fur
Balkonfu3bdden und andere Trittflichen geeignet.

Belebt die natirliche Holzmaserung. Nach dem 3. Auftrag in ausreichend
pigmentierter Form wetterbestandig. Nach DIN 53 160 speichel- und
schweiRecht. Nach DIN EN 71, Teil 3 auch fiir Spielzeug geeignet. Enthalt
keinen vorbeugenden Blaueschutz. KALDET-Holzlasur Nr. 270 im Farbton
Farblos enthalt kein Orangendl, daher auch fir Terpen-Sensibilisierte
geeignet. KALDET-Holzlasur Nr. 270 wurde in der Zeitschrift ,Okotest:
Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren* Ausgabe 5/2003 mit sehr gut
bewertet.

Lein6l-Standdl-Naturharzester, Leindl, Erd- und Mineralpigmente, Leindl-
Standdl, Leinél-Holzél-Standol, mikronisiertes Wachs, Orangendl,
Isoaliphate, Tonerde und bleifreie Trockenstoffe.

Fir innen und auf3en:
022 Buchsbaum
032 Pinie

042 Teak dunkel
052 Brasil

062 NuRbaum

076 Eiche

082 Palisander
102 Ebenholz

113 Grin

122 Ultramarinblau
124 Bauernblau
212 Lichtgrau

Nur fir innen:

002 Farblos

202 Weil

Farblos (270-002)

Buchsbaum (270-022)

Pinie (270-032)

Brasil (270-052

Nussbaum (270-062)



Verdiinnung

Verarbeitung

Verbrauch

Reinigung

Trockenzeit

Eiche (270-076)

Ebenholz (270-102)

Gruen (270-113

Ultramarin_blau (270-122)

Bauernblau (270-124)

Weiss (270-202)

Mit SVALOS-Verdinnung Nr. 222.

Durch Streichen unverdinnt, Spritzen (5 - 10 % verdiinnt) oder Tauchen
(bis 20 % verdunnt), bei Temperaturen tber 12°C und trockenem Wetter.
Bei htheren Temperaturen kiirzere Trockenzeiten beachten und schneller
nachstreichen.

1 I unverdinnt reicht fur ca. 15 - 30 m? pro Anstrich, d.h. 44 ml/mz, je nach
Saugfahigkeit und Oberflachenbeschaffenheit des Holzes auch erheblich
weniger. Probeanstrich!

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdiinnung Nr. 222 oder
LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.

Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 12 - 24 Stunden. Uberstreichbar nach



Dichte

Hinweise

Entsorgung

Gebinde

Lagerung

Verarbeitungshinweise

Holz

Holz im
Innen-
bereich

Holz im AuRenbereich

0SB

Multiplex, Furnier,
Leimholz innen

Renovierung offenporiger
Lasuren

ca. 24 Stunden. Trocknung bei guten Licht- und Beliftungsverhaltnissen,
da sonst Verzégerung.

ca. 0,90 g/ml je nach Farbton.

Nach Verarbeitung fiir ausreichend Liftung sorgen.

Mit KALDET-Holzlasur Nr. 270 getrénkte Arbeitsmaterialien, wie z. B.
Putzlappen, Polierpads, Schwamme, Schleifstdube etc. mit nicht
durchgetrockneter Lasur luftdicht in Metallbehalter oder in Wasser
aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentziindungsgefahr aufgrund
des Pflanzendlgehaltes.

Das Produkt an sich ist nicht selbstentziindlich.

Enthalt Limonen, Holzdl und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort &rztlichen Rat
einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GemaR den ortlichen, behordlichen Vorschriften. Eingetrocknete
Produktreste kénnen als Hausmdill entsorgt werden.

0,3751;0,751;2,51; 10 1; 30 I; 210 I (7x30l)

Kahl, trocken. Ungedffnet mindestens 3 Jahre haltbar. Angebrochene
Gebinde gut verschlieRen.

KALDET-Holzlasur Nr. 270

Vorbereitung:

Untergrund muf3 trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, feingeschliffen
(180er Kérnung), saugfahig, sauber, harz- und staubfrei sein. Bei Fenstern
und anderen mafRhaltigen Holzern soll die Holzfeuchte von Nadelhdlzern
und tropischen Laubhdlzern nicht héher als 15 % , von einheimischen
Laubhdlzern nicht hdher als 12 % sein. Harzreiche Holzer mit SVALOS-
Verdinnung Nr. 222, exotische Holzer mit KIROS-Verdunner Nr. 710
ausbirsten und trockenreiben.

Grundierung mit DUBNO-Grundierdl Nr. 261. Uberstande nach spatestens
20 Minuten abnehmen. Zwischenschliff nach Trocknung. AnschlieBend, je
nach Anwendungsgebiet und notwendigem Schutz, 1 — 3 Anstriche. Ca. 5
- 15 Minuten nach dem jeweiligen Auftrag mit dem Pinsel nachstreichen.
Trockenzeiten beachten!

Je nach Saugféhigkeit des Holzes einen satten oder sparsamen Auftrag
mit ADAO-Impragniergrund Nr. 259. Eiche und andere gerbstoffreiche
Hélzer mit LINUS-Grundierdl Nr. 233 grundieren. Oliiberstand nach 20
Minuten abnehmen. Zwischenschliff. Drei sparsame Anstriche mit
KALDET-Holzlasur Nr. 270 innerhalb von 4 Wochen. Trockenzeiten
beachten!

Vorbereitung wie unter Holz beschrieben.

Im Innenbereich zur Dekoration und Gestaltung:

1 Anstrich KALDET-Holzlasur Nr. 270 und 3 Anstriche KUNOS-Naturol-
Siegel Nr. 244,

Untergrund muf3 trocken, fest, saugfahig, sauber und staubfrei sein.
Oberflache mit Schleifpapier (180er Kérnung) schleifen. Dann je nach
Beanspruchung der Oberflache

2 - 3 sparsame Auftrage mit KALDET — Holzlasur Nr. 270.

Auf sagerauhen Oberflachen kénnen Staub-und Schmutzpartikel aus der
Umgebungsluft leicht anhaften und die Ansiedlung von Pilzen unter
besonderen Klimabedingungen erméglichen. Der grau bis schwarzliche
Schleier &Rt sich mit GLOUROS-Reiniger Nr. 1806 und Biirste oder
Hochdruckreiniger entfernen. Altanstriche saubern und anschleifen.
Anstrichaufbau wie unter Erstbehandlung, bei rechtzeitiger Renovierung



Nicht offenporiger
Altanstriche

Hinweise

nur Zwischen- und/oder SchluBanstrich, sonst kompletter Neuaufbau.
Direkt bewitterte Flachen: Immer mindestens 2 - 3 Anstriche auftragen.
Je nach Witterungsbeanspruchung, Holzart und gewahltem Farbton
ergeben sich unterschiedliche Zeitabsténde fir die Nachbehandlung.
Teilbereiche wie Wasserschenkel regelmafig nachbehandeln.

PorenschlieRende Altanstriche (Olfarben, Dickschichtsysteme), auch
Wachsbeschichtungen, durchAbschleifen oder Abbeizen riickstandslos
entfernen. Der Untergrund muf3 trocken, fest, saugfahig, neutral, sauber
und staubfrei sein. Weiter wie unter Erstbehandlung, ggf. verringerte
Saugfahigkeit beachten.

Immer Probeauftrage vornehmen, KALDET vor Gebrauch gut
aufruhren.

Bei den Farbténen 022 Buchsbaum, 032 Pinie und 052 Brasil mindestens
drei schichtbildende Auftrage.

Beim Kauf mehrerer Gebinde einer farbigen Holzlasur auf gleiche
Chargen-Nummer achten. Im Gebinde eventuell vorhandene Haut
entfernen. Wahrend der Verarbeitung und Trockenzeit gut liften. Auf
gerbsaurehaltigen (z. B. Eiche), farbstoffreichen, abgebeizten,
abgeschliffenen oder vorbehandelten Holzern sind Verfarbungen innerhalb
einer Woche mdglich. KALDET-Holzlasur Nr.270 enthalt keine Fungizide,
bei sdgerauhem Holz besteht Gefahr der Pilzbildung. Rauhe Flachen
schleifen. Blauegefahrdete Holzarten sowie hinterliiftete Verschalungen
mit ADAO-Impragniergrund Nr. 259 behandeln.

Fensterfalze bei neuen Fenstern nach der Grundierung nur einmal sehr
sparsam mit KALDET-Holzlasur Nr. 270 streichen. Silikonmasse erst nach
volliger Durchtrocknung des Anstrichs einsetzen und mit KALDET nicht
Uberstreichen. Leindlkitt ist nach 1 Tag Uberstreichbar.

Durch Wachsauftrag auf einer farbigen Lasur kann der Farbton leicht
aufgehellt werden.

Farbtone Weil und Lichtgrau kénnen bei geringem Lichteinfall vergilben
(Dunkelvergilbung durch Leindl). Farbténe Weil3 und Lichtgrau nicht mit
KALDET-Holzlasur Farblos oder anderen LIVOS-Olen tiberstreichen, da
sonst Vergilbung méglich.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjahriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stutzen sich auf den heutigen
Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Giiltigkeit. Das
Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten kdnnen daraus nicht abgeleitet werden. Im
Zweifelsfalle bitte Ruckfragen beim Handler, GroRBhéndler oder Hersteller.



